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ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» выпускает кожу 

хромового дубления для верха и подкладки обуви, кожу для одежды и 
головных уборов, перчаток и рукавиц, кожу для мебели и галантерейной 
продукции. 

На комбинате налажен выпуск кожи «Краст» и полуфабрикатов «Вет-
блю» и «Вет-вайт». Из отходов производства выпускается мыло 
хозяйственное и жир технический.  

Кожевенные товары, которые выпускает ОАО «Бобруйский 
кожевенный комбинат», отвечают современным направлениям моды и 
развитию ассортимента продукции обувной, швейной, галантерейной, 
мебельной промышленности. 

Комбинат является поставщиком высококачественной кожи для 
различных предприятий. На протяжении ряда лет основными экспортными 
рынками сбыта продукции стали – Российская Федерация, Украина, страны 
ДЗ – Польша, Турция, Италия, Эстония, Литва, КНР.  

ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» открыт к сотрудничеству с 
зарубежными партнерами. С целью установления деловых контактов, 
привлечения потенциальных партнеров и инвесторов, обмена опытом 
работы в кожевенном производстве, а так же дальнейшего развития 
торгово-экономических отношений ОАО «Бобруйский кожевенный 
комбинат» постоянно ведет переговоры с потенциальными покупателями 
по вопросам взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 
Номенклатура выпускаемой продукции: 

 
 

Кожа для верха обуви и галантерейных изделий 
 

 «РАЙТ» 
Кожа для верха обуви с естественной 
подшлифованной лицевой поверхностью, умеренно 
мягкая, гладкая. 
Толщина: 0,6-0,9; 1,1 - 1,3; 1,2-1,4. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак. 
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 «КОНСУЛ» 
Кожа для верха обуви с естественной 
подшлифованной лицевой поверхностью, умеренно 
мягкая, гладкая, тиснёная. 
Толщина: 1,3 – 1,5; 1,4 - 1,6; 1,5 – 1,7; 1,6 - 1,8. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Евро. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак. 

 
 

 

 «БАСТЕР» 
Кожа для верха обуви с естественной 
подшлифованной лицевой поверхностью, тиснёная. 
Толщина: 1,2 - 1,4. 
Цвет: Черный. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Евро. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 «КОМФОРТ 
Кожа для верха обуви высокоэластичная с разбивкой. 
Толщина:1,3 - 1,5; 1,5 - 1,7. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет, Евро. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 

 «РИСАН»  
Кожа «Наппа» для верха обуви и галантерейных 
изделий с естественной не шлифованной лицевой 
поверхностью в чепраках. 
Толщина: 1,1 - 1,3; 1,2 - 1,4. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак. 

 «РИСАН КОЛОР»  
Кожа для верха обуви и галантерейных изделий в 
чепраках. 
Толщина: 1,1 - 1,3; 1,2 - 1,4. 
Цвет: Цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной) 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак. 
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 «ЛУГАНО» 
Кожа для рабочей обуви из сырья КРС с 
естественной подшлифованной лицевой 
поверхностью, тиснёная. 
Толщина: 1,8 – 2,0; 2,0 – 2,2. 
Цвет: Черный. Другие цвета по заявке покупателя. 
Прокрас: Поверхностный.  
Тиснение (плита): Евро. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак. 

 

 

 «ВОКЕР» 
Кожа для рабочей обуви с подшлифованной лицевой 
поверхностью, тиснёная из ялового сырья. 
Толщина: 1,0-1,2; 1,2 - 1,4; 1,4 - 1,6; 1,8 – 2,0. 
Цвет: Черный. Другие цвета по заявке покупателя.  
Прокрас: Поверхностный. 
Тиснение (плита): Евро, по заявке: Баку 1, Баку 2. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 

 

 «ГРАНД» 
Кожа для обуви с естественной подшлифованной 
лицевой поверхностью, с повышенными 
гидрофобными свойствами. 
Толщина: 1,8 - 2,0; 2,0 – 2,2. 
Цвет: Черный. Другие цвета по заявке покупателя. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Баку 2, по заявке: Баку 1, евро. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 
 
 

 
 

 

 «РИФЬЕН»  
Кожа для верха обуви и галантерейных изделий с 
естественной подшлифованной лицевой 
поверхностью, гладкая, с разбивкой в барабане, с 
полуанилиновой отделкой. 
Толщина: 0,8 - 1,0; 1,0 – 1,2; 1,2 - 1,4; 1,4 - 1,6. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 
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 «КРЕЙЗИ-ХОРС»  
Кожа нубук с жировой отделкой для верха обуви 
Толщина: 1,2 – 1,4; 1,4 – 1,6; 1,6 - 1,8. 
Цвет: Цветной.  
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 

 «АВАТАР»  
Кожа велюр из мелкого сырья для верха обуви. 
Толщина: 0,5 – 0,6; 0,6 – 0,8; 0,7 - 0,9. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Мелкое сырье КРС. 

 «АВАТАР-ЛЮКС»  
Кожа велюр с термоплёнкой для верха обуви. 
Толщина: 0,9 – 1,2. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Мелкое сырье КРС. 

 
 
 

 

 «САНТОРИН»  
Кожа для верха обуви и галантерейных изделий с 
естественной подшлифованной лицевой 
поверхностью с художественным тиснением. 
Толщина: 1,0 – 1,2; 1,2 – 1,4; 1,4 – 1,6; 1,5 - 1,7; 1,6 - 
1,8. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Евро. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 

  
 

 «ХАЛИП»  
Кожа для верха обуви и галантерейных изделий, 
лицевая тисненая с разбивкой в барабане. 
Толщина: 0,8-1,0; 0,9-1,1; 1,0-1,2; 1,1-1,3; 1,2-1,4; 1,4-
1,6. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Евро, Стамбул. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи.  
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 «КРОНОС» 
Кожа для верха обуви и галантерейных изделий с 
естественной лицевой поверхностью, гладкая с 
полуанилиновой отделкой. 
Толщина: 1,0 - 1,2; 1,2 – 1,4. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 

 

 «ФЛОТЕР - КОЛОР»  
Кожа эластичная для верха обуви и галантерейных 
изделий с естественной лицевой поверхностью, 
тиснёная. 
Толщина: 1,0 – 1,2; 1,1 - 1,3; 1,2 – 1,4; 1,3 - 1,5; 1,4 - 
1,6. 
Цвет: Цветной.  
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Евро. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 
 

 
 

 

 «ЭНИГМА»  
Кожа для верха обуви и галантерейных изделий со 
слабовыраженной восковой отделкой. 
Толщина: 1,0 - 1,2; 1,1 - 1,3; 1,2 - 1,4. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 

 

 «ВЕНЕЦИЯ»  
Кожа для верха обуви и галантерейных изделий 
лаковая с художественным тиснением. 
Толщина: 0,9 - 1,1; 1,0 – 1,2; 1,1 - 1,3; 1,2 – 1,4. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Камни, варан, кайман. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 
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 «СИЕНА»  
Кожа галантерейная из воротков хром-растительного 
дубления с естественной лицевой поверхностью, 
гладкая, с полуанилиновой отделкой. 
Толщина: 1,2 – 1,4. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Воротки. 

 

 

 «ЛЕКОНТ»  
Кожа для галантерейных изделий с естественной 
подшлифованной лицевой поверхностью, 
высокоэластичная, тиснёная, в чепраках. 
Толщина: 1,2 – 1,4. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Евро. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак 
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Кожа одежная 
 
 

 «ДАРК»  
Кожа для одежды чёрная из мелкого сырья.  
Толщина: 0,5 - 0,6; 0,6 - 0,8. 
Цвет: Черный. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Мелкое сырьё.  
 
 
 

 
 

 

 «НАЙС»  
Кожа для одежды цветная из мелкого сырья. 
Толщина: 0,5 – 0,6; 0,6-0,8. 
Цвет: Цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Мелкое сырьё.  

 

 
 
 

 «АВАТАР»  
Кожа велюр из мелкого сырья КРС разных расцветок 
Толщина: 0,6-0,8 
Цвет: Цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной) 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Мелкое сырьё. 
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Кожа подкладочная 
 
 

 «СЕЛЕНА»  
Кожа подкладочная цветная из свиного сырья. 
Толщина: 0,6 - 0,8; 0,9 - 1,1. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Свиное сырьё. 

 
 

 

 «ЛАЙН» 
Кожа подкладочная светлых оттенков из свиного 
сырья. 
Толщина: 0,5 – 0,7; 0,6 - 0,8; 0,7 – 0,9, 0,8 - 1,0. 
Цвет: Белый, бежевый. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Свиное сырьё. 

 

 
 

 «ДЕЛЬТА МЕД»  
Кожа для подкладки ортопедической обуви из 
ялового сырья в чепраках. 
Толщина: 0,5 - 0,7; 0,6 – 0,9; 0,7 - 0,9. 
Цвет: Бежевый.  
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак. 

 

 
 

 «МИЛЕНА»   
Кожа подкладочная из сырья КРС покрывного 
крашения. 
Толщина: 0,5 – 0,6; 0,6 - 0,8; 0,7 - 0,9; 0,8 – 1,0; 0,9 – 
1,1; 1,0 – 1,2. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 
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 «АССОЛЬ»  
Кожа подкладочная из мелкого сырья с естественной 
подшлифованной лицевой поверхностью, с 
водоэмульсионным покрытием. 
Толщина: 0,5 - 0,7; 0,6 – 0,8; 0,7 - 0,9; 0,8 - 1,0. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 
 

 
 

 «РУМБА»  
Кожа подкладочная с естественной лицевой 
поверхностью, без покрытия. 
Толщина: 0,5 - 0,6; 0,6 - 0,8; 0,7 - 0,9; 0,9 - 1,0. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной) 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 
 

 
 

 «АЛИЗЕ»  
Кожа подкладочная цветная с отделкой из мелкого 
сырья КРС. 
Толщина: 0,5 – 0,6; 0,6 - 0,9. 
Цвет: Цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи, мелкое 
сырьё. 

 
  
 

 
 

 «ФЛОРА»  
Кожа подкладочная цветная барабанного крашения 
из сырья КРС. 
Толщина: 0,6-0,8; 0,7-0,9; 0,8-1,0. 
Цвет: Цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 
 



12 
 

 «ФОДЕРА»  
Кожа подкладочная из сырья КРС. 
Толщина: 0,5 - 0,7; 0,7 - 0,9; 0,8 – 1,0; 0,9 – 1,1; 1,0 -
1,2. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной) 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Полукожи. 

 
  
 

 

 «ДИФФА»  
Кожа подкладочная с естественной подшлифованной 
лицевой поверхностью, с водоэмульсионным 
покрытием, в чепраках. 
Толщина: 0,5 – 0,6; 0,6 – 0,8.  
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Чепрак.  

 

 
 

 «МОЛЕРО»  
Кожа подкладочная без покрытия барабанного 
крашения из овчины. 
Толщина: 0,5 - 0,6; 0,6 – 0,8 
Цвет: Черный. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Овчина.  
 

 
 

 

 «МОЛЕРО ПЛЮС»  
Кожа подкладочная с покрытием из овчины.  
Толщина: 0,5 – 0,6; 0,6 - 0,8; 0,7 - 0,9. 
Цвет: Черный. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Овчина.  
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 «МОЛЕРО КОЛОР»  
Кожа подкладочная барабанного крашения из овчины 
цветная. 
Толщина: 0,5 - 0,6; 0,6 - 0,8. 
Цвет: Цветной.  
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Овчина. 

 «МОЛЕРО КОЛОР ПЛЮС»   
Кожа подкладочная с покрытием цветная из овчины. 
Толщина: 0,5 - 0,6; 0,6 - 0,8.  
Цвет: Цветной.  
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Овчина. 
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Кожа из спилка 
 

 «СИМБА»  
Спилок для верха обуви с лаковым покрытием. 
Толщина: 1,1 - 1,3; 1,2 - 1,4; 1,3 - 1,5. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Полный (сквозной). 
Тиснение (плита): Лен. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС. 

 
 

 

 «МИЧИГАН»  
Спилок для верха обуви с покрытием  
Толщина: 1,2 - 1,4; 1,4 - 1,6. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: С прокрасом. 
Тиснение (плита): Плита 0,64. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС. 

 
   
 

 
 

 «МИЧИГАН ЛЮКС» 
Спилок для верха обуви с покрытием. 
Толщина: 1,1 - 1,3; 1,2 - 1,4; 1,3 – 1,5. 
Цвет: Цветной. 
Прокрас: С прокрасом. 
Тиснение (плита): Плита 0,64. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС. 
 
 

 

 

 «НУАР»  
Спилок для верха обуви с покрытием.  
Толщина: 1,1 - 1,3; 1,2 - 1,4. 
Цвет: Черный, цветной. 
Прокрас: Без прокраса. 
Тиснение (плита): Баку 2. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС. 
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 «ПАРИЖ ЛЮКС»  
Спилок от КРС с покрытием толщиной свыше 1,4 мм 
цветной и белый. 
Толщина: 1,4-1,6. 
Цвет: Белый, цветной.  
Прокрас: С прокрасом. 
Тиснение (плита): Овчинка. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС 

 
 

 

 «АЛЖИР» 
Спилок для рабочей обуви с покрытием.  
Толщина: 1,0 - 1,2; 1,2 – 1,4; 1,4 – 1,6. 
Цвет: Черный. Другие цвета по заявке покупателя.  
Прокрас: Базовый: без прокраса, под заказ: полный 
(сквозной).  
Тиснение (плита): Евро, под заказ: Тигина. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС. 
 

 

 
 

 «НОРД»  
Спилок подкладочный натурального цвета  
Толщина: 0,9 - 1,1; 1,0 - 1,2. 
Цвет: Натуральный. 
Прокрас: С прокрасом. 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС. 

 

 
 

 «АТЛАНТИК»  
Спилок подкладочный. 
Толщина: 0,9 - 1,1; 1,0 - 1,2; 1,2 – 1,4. 
Цвет: Чёрный, цветной.  
Прокрас: С прокрасом. 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС. 
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 «ОСКАР»  
Спилок подкладоxный из свиного сырья. 
Толщина: 0,6 - 0,8; 0,7 – 0,9; 0,9 - 1,1. 
Цвет: Чёрный, цветной.  
Прокрас: Без прокраса. 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из свиного 
сырья. 

 

 

 «СЕУЛ»  
Спилок подкладочный с глянцевой отделкой из 
свиного сырья. 
Толщина: 0,6 - 0,8; 0,7 - 0,9. 
Цвет: Чёрный, цветной.  
Прокрас: Без прокраса. 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из свиного 
сырья. 

 
 

 
 

 «АМАДЕЙ»  
Спилок - велюр из бахтармяного спилка с отделкой 
ворса. 
Толщина: 0,9-1,1; 1,1-1,3; 1,2-1,4. 
Цвет: Чёрный, цветной.  
Прокрас: С прокрасом. 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС. 

 
 
 

 

 «УДАЧА»  
Спилок рукавичный (от 7 до 40 дм2) 
Толщина: 0,5-0,8; 0,8-1,2. 
Цвет: Натуральный 
Тиснение (плита): Нет. 
Конфигурация/вид сырья: Спилок из сырья КРС 
площадью от 7 до 40 дм2. 

 
 
 

 

ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» готов к 
сотрудничеству, а также производству продукции по вашим 
техническим заданиям, с учетом требований и пожеланий 

заказчика. 
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Виды художественного тиснения (плита) 
 
 
 

Варан 

 

Обратная 
(негативная) 

плита 

 

Цветы 

 

Баку 1 

 

Камни 

 

15.024 

 

Баку 2 

 

Мелкие 
камни 

 

Евро 

 

Змейка 

 

Буффало 

 

Кайман 

 

Тигина 

 

Овчинка 

 

Новый 
Кайман 

 

13.016 

 

Перфорация 

 

Лён 
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ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» 

ул. Минская 142 а, г. Бобруйск,  

213822 Республика Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 
+375 225 72-46-60 
+375 225 72-46-77 
+375 225 72-46-29 
 
 

Факс: +375 225 72-57-70 

Почтовый адрес:  
ул. Минская 142 а,  
г. Бобруйск, 
213822 Республика 
Беларусь 
 

e-mail: omives@oaobkk.by 

 


